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опухолевых клеток in vitro и in vivo. 

Степень обоснованности полученных результатов подтверждается 

применением широкого спектра аналитических методов: просвечивающей 

электронной микроскопии, спектроскопии, магнетометрии, также 

биологических тестов с опухолевыми клеточными линиями и моделями 

мышей с привитыми опухолями. В работе представлен всесторонний анализ 

структуры, свойств и биофункциональности созданных наноматериалов. 

Данные представлены системно, проанализированы критически, обсуждение 

результатов проведено с использованием принятых научных стандартов. 

Практическая значимость заключается в возможном применения 

разработанной платформы в качестве прототипа для создания новых 

нанобиотехнологических препаратов, сочетающих высокую диагностическую 

точность и целенаправленное терапевтическое действие. Подход, реализованный 

автором, соответствует направлениям развития персонализированной медицины и 

таргетной терапии. 

Структура диссертации является классической, она вполне логична, материал 

изложен на высоком научном уровне, иллюстративный материал подобран удачно. 

Обзор литературы охватывает ключевые мировые достижения в области 

тераностике и бифункциональных наноматериалов. Основные результаты 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях.  

Содержание автореферата соответствует материалам диссертации,  

В рамках диссертационной работы автором были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

- Получение и физико-химическая характеристика стабильных водных коллоидных 

суспензий магнитных димерных наночастиц магнетит-золото несущих молекулы 131 

аминобутиламид бактериохлорина е6 (ФС) и сульфо - Су5 (ФФ), иммобилизованных 

на магнитную и золотую поверхности димерных наночастиц (НЧ) соответственно; 

- Исследование флуоресцентных свойств ФС и ФФ в случае их селективной 

иммобилизации на различные поверхности; 










