


1) Получение и физико-химическая характеристика стабильных водных коллоидных 

суспензий магнитных димерных наночастиц магнетит-золото несущих молекулы 131 

аминобутиламид бактериохлорина е6 (ФС) и сульфо - Су5 (ФФ), иммобилизованных 

на магнитную и золотую поверхности димерных наночастиц (НЧ) соответственно; 

2) Исследование флуоресцентных свойств ФС и ФФ в случае их селективной 

иммобилизации на различные поверхности; 

3) Исследование темновой и световой токсичности, а также внутриклеточного 

распределения димерных НЧ, несущих ФС и ФФ, и их смесь в экспериментах in 

vitro; 

4) Исследование фармакокинетики и определение максимального времени 

накопления образцов НЧ/ФФ, НЧ/ФС, НЧ/ФС/ФФ и НЧ/ФС+НЧ/ФФ в опухолях с 

использованием метода флуоресцентной диагностики (ФД) на опухолевых моделях 

in vivo; 

5) Исследование эффективности терапии методом фотодинамической терапии 

(ФДТ) с использованием димерных НЧ, несущих ФС и ФФ на опухолевых моделях 

in vivo для НЧ/ФС/ФФ и НЧ/ФС+НЧ/ФФ. 

Поставленные в работе задачи полностью соответствуют практически 

значимым направлениях развития биомедицины и биотехнологи: применение 

наноматериалов в биотехнологии и медицине. 

Диссертация Чудосай Ю.В.. посвящена разработке и созданию  

димерных наночастиц магнетит-золото для использования в качестве 

бифункциональной платформы для совместной фотодинамической терапии и 

флуоресцентной диагностики опухолей. 

Степень достоверности представленных количественных данных 

определяется инструментальной погрешностью использованного 

аналитического оборудования и статистической обработкой полученных 

результатов. Результаты работы были представлены и обсуждены на 

российских и международных конференциях. 



Научная новизна работы связана с созданием биосовместимых НЧ 

магнетит-золото, имеющие две различные поверхности, предотвращающие 

явления FRET (Фёрстеровский безызлучательный перенос энергии) при 

иммобилизации молекул флуорофора и фотосенсибилизатора, а также 

обеспечивающие наличие диагностической компоненты (за счет магнитных 

свойств магнетита), позволяющей осуществлять неинвазивный мониторинг 

распределения наночастиц методом МРТ, а также показаны, 

проанализированы и сравнены возможности одновременной и попарной 

загрузки фотосенсибилизатора и флуорофора на магнитную и золотую 

поверхности наночастиц Fe3O4-Au соответственно, что позволило избежать 

явления FRET, сохранив как терапевтические свойства фотосенсибилизатора, 

так и диагностические свойства флуорофора, что позволяет проводить ФДТ и 

ФД. 

Диссертационная работа Ю.В. Чудосай представляет собой масштабное 

экспериментальное исследование, Работа изложена на 169 страницах 

машинописного текста, содержит 5 таблиц и 46 рисунков. Список литературы 

включает 219 источников. 

Работа построена традиционно - состоит из введения, обзора 

литературы, разделов, посвященных описанию материалов и методов, 

обсуждению результатов, заключения, выводов и списка литературы. Выводы 

соответствуют поставленным задачам, согласуются с приведенными 

экспериментальными данными и полностью достоверны. 

Практическая значимость работы не вызывает сомнений и доказана 

патентом на изобретение. 

По диссертации имеются следующие небольшие вопросы и уточнения: 

1. Стр.12. Защищаемое положение: "2) Разработанные методики 

иммобилизации ФС и ФФ обеспечивают селективную загрузку ФС на 

поверхность магнетита, а ФФ – на поверхность золота".  В защищаемом 

положении было бы полезно дать количественные оценки загрузки  ФС и ФФ.   








